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Natureplast

Gebrauchsanweisung +
Technisches Datenblatt

BESCHREIBUNG

Natureplast ist ein naturlicher, dekorativer
Lehmputz fur die Applikation auf auf
Wande in trockenen Raumen. Dieser
naturliche Lehmputz bietet nicht nur eine
asthetisch ansprechende Oberflache,
sondern ist auch eine gesunde und
umweltfreundliche Wahl fur jeden
Innenraum.

Natureplast ist frei von  giftigen
Inhaltsstoffen und vollstandig
dampfdurchlassig, was fur ein gesundes
Raumklima und Ihr Wohlbefinden sorgt.

ANWENDUNGSBEREICH

Natureplast kann auf folgenden
Oberflachen aufgetragen werden:

e Klassischer Lehmputz

e Gipsgebundene Flachen

e Zementgebundene Untergrinde

e Gipskartonplatten (Nahte und
Schraubenlécher sollten vorher
verspachtelt werden)

e Zuvor beschichtete, gestrichene und
grob bearbeitete Oberflachen.

e Ofen/Kamine

Natureplast ist speziell far  die
Anwendung in Innenraumen konzipiert.
Bitte gewahrleisten Sie auBerdem, dass
der Untergrund eben, trocken, frei von
Staub und Schmutz sowie spannungsfrei
ist. Die max. Restfeuchte von 4 % darf
nicht Uberschritten werden.

VERARBEITUNG (1. SCHICHT)

1-12,5 | Wasser in einen 35-I-Eimer giel3en,
das Pigment (ggf. zur Einfarbung der
Mischung) in das Wasser mischen, mit
einem elektrischen Ruhrgerat gut
umrUhren und nach und nach den
gesamten Sack (25 kg) Natureplast in das
Wasser mit Pigment einrUhren. Lassen
Sie die Mischung mindestens 1 Stunde

lang quellen und rdhren Sie vor dem
Auftragen der 1. Schicht erneut um.

Die Mischung sollte in zwei dunnen
Schichten  (jeweils ca. 051 mm)
aufgetragen werden. Natureplast kann
mit  einem  Stuckateurmesser  aus
rostfreiem Stahl (Spachtelmesser oder
einer flexiblen Kelle) aufgetragen werden.

Die erste Schicht (ca. 750 g/m?)
Natureplast muss mindestens 12 Stunden
antrocknen, bevor die zweite Schicht (ca.
650 g/m?) aufgetragen werden kann.

VERARBEITUNG (2. SCHICHT)

Bevor Sie mit der zweiten Schicht
Natureplast beginnen, ruhren Sie die
Mischung erneut um. Falls erforderlich,
konnen Sie fur die zweite Schicht bis zu
200 ml zusatzliches Wasser hinzufugen,
damit sich die Mischung leichter
auftragen lasst.

Ubrigens:

Die Handschrift  des  Verarbeiters
bestimmt die endgultige Zeichnung.
Verteilen Sie beide Schichten so
gleichmaRig wie moglich auf der
gesamten Flache.

Lassen Sie die zweite Schicht leicht
antrocknen und verwenden Sie dann eine
rechteckige Kunststoffkelle, um sanfte
Wolkenmuster zu erzeugen, sodass die
Koérnung an die Oberflache kommt und
der Natureplast-Effekt entsteht.

Optionale Verarbeitung:

Nach dem Auftragen der zweiten Schicht
konnen Sie die Oberflache auch
verpressen um eine glattere Oberflache
zu schaffen. Dazu nebeln Sie die
Oberflache bitte zunachst mit einem
Wasserzerstauber ein.
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Halten Sie die vorbereitete Mischung fest
verschlossen. Es wird empfohlen, die
Mischung innerhalb von 1-2 Wochen zu
verbrauchen.

Bitte beachten Sie, dass das Produkt je
nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Arbeitspraktiken  und/oder  &rtlichen
Gegebenheiten in Bezug auf Trocknung,
Harte, Verarbeitbarkeit und Korngréfie
variieren kann.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

e Erforderliche Raumtemperatur: 10-25
°C

¢ Relative Luftfeuchtigkeit: max. 70 %

¢ Restfeuchtigkeit des Untergrunds:
max 4 %

VERBRAUCH

Mit 1 kg Natureplast konnen ca 0,66 m?
Wandflache bespachtelt werden. Mit
einem 25-kg-Sack kénnen also ca. 15 m?
Flache in zwei Schichten bespachtelt
werden.

LAGERZEIT

Natureplast kann bis zu 12 Monate ab
Produktionsdatum gelagert werden,
wenn es verschlossen im Originaleimer
aufbewahrt und keinen extremen
Wetterbedingungen und/oder
Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Nach dem Anmischen kann die Mischung
noch etwa 1-2 Wochen nach dem
Anmischen verwendet werden, sofern sie
trocken und kuhl gelagert wird.

SPEZIFIKATIONEN

Norm: LST EN 998-
1.2017
Haftfestigkeit: 0,2 N/mm:
(MPa)
KorngréRe: 05mm
Wassermenge: M-12,5 1 auf 25
kg
Dicke Gesamtsystem 1-2 mm
Verarbeitungstemperatur: | Min. 10 °C
Max. 25 °C
Maximale <70 %
Trocknungszeit zwischen | 2-4 Stunden
zwei Schichten

Trocknungszeit nach der | 24 Stunden

zweiten Schicht:

Verbrauch: 1,5 kg/m:

Lagerung 12 Monate

Verpackung Sack mit 25
kg

SPEZIELLE VORSICHTSMABNAHMEN

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut
und den Augen, sowie das Einatmen von
Staub. Verwenden Sie immer
Gummihandschuhe und eine
Schutzbrille. Von Kindern fernhalten.
Tragen Sie die Natureplast nicht bei einer
Raumtemperatur unter 5 °C oder Uber 30
°C auf. Leere Behalter mussen unter
Beachtung der Ilokalen gesetzlichen
Vorschriften entsorgt werden.

FUr weitere Informationen zum sicheren
Umgang bzgl. der Lagerung und
Entsorgung chemischer Produkte weisen
wir auf das aktuelle Sicherheitsdatenbatt
hin.

ANMERKUNGEN

Die folgenden Verdéffentlichungen gelten
in ihrer aktuellen Form als Erganzung zu
diesem Merkblatt:

e Allgemeine Hinweise zur
Verwendung von Stone Age
Produkten.

e Sicherheitsdatenblatt, das auf
Anfrage erhaltlich ist.

Die o.g. Veroffentlichungen sowie dieses
Informationsblatt in seiner aktuellsten
Form sind bei der nachstehenden
Adresse erhaltlich:

Stone Age Deutschland Sid GmbH
Coulonger StraRe 8

79346 Endingen

Deutschland

+49 7642 929 50 50
info@stoneage.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen und insbesondere die
Empfehlungen in Bezug auf die
Anwendung und Endnutzung von Stone
Age-Produkten werden nach bestem
Wissen und Gewissen aufgrund unserer
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derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen
zur VerfUgung gestellt. Die Informationen
sind gultig far Produkte die
ordnungsgemal gelagert, behandelt und
unter normalen Bedingungen gemaf
den Empfehlungen von Stone Age
angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate
und tatsachliche Umstande vor Ort sind
so zu gewahrleisten, dass aus diesen
Informationen keine Garantie fur die
Marktgangigkeit oder Eignung fur einen
Zweck, noch eine Haftung aus
irgendeinem Rechtsverhaltnis oder von
irgendwelchen (schriftlichen)
Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der
Produkte far die beabsichtigte
Anwendung und Zweck prufen. Stone
Age behalt sich das Recht vor die
Eigenschaften seiner Produkte zu andern.
Die Eigentumsrechte Dritter sind zu
beachten. Alle Bestellungen werden
vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs-
und Lieferbedingungen angenommen.
Benutzer mussen sich immer auf die
neueste Ausgabe des technischen
Datenblattes vom betreffenden Produkt
beziehen. Kopien werden auf Anfrage
geliefert.

CE-ZEICHEN

Die harmonisierte europaische Norm EN
13 813, Estrichmaterial und Estriche -
Estriche - Materialeigenschaften und
Anforderungen" legt die Anforderungen
an Estriche fur die Verwendung in
FuBbodenkonstruktionen fest.
Strukturelle Estriche oder
Beschichtungen, die zum Beispiel zur
Tragfahigkeit der Konstruktion beitragen,
sind von dieser Norm ausgenommen.
Sowoh!l  Kunstharzboéden als auch
zementgebundene Estriche werden von
diesen Spezifikationen erfasst. Sie mussen
mit dem CE-Zeichen gemafl Anhang ZA.
3, Tabelle ZA. 1.5 und 3.3 gekennzeichnet
sein und den Anforderungen der
Bauproduktenrichtlinie (89/106)
entsprechen:
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